& INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
DIVIZE CSI - CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi

pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky I | @

vydava
Zadateli: TP EUROokna s.r.o.
Malé Karlovice 1066, 756 06 Velké Karlovice
CERTIFIKAT
na viastnost vyrobku
€. CV — 19 — 453/Z
Vyrobek: Ramy difevéného okna typ THERMO GOLD 78
Vyrobce: viz Zadatel
Popis:
: Dreveény tfivrstvy (Ctyfvrstvy) napojovany hranol 78/80 smrk,
Ram & khidks rohové kolikové spoje
: Ramova okapnice Gutmann SPREE 24 OF, kfidlov4 okapnice Gutmann FP 8532,
Dalsi profily
koncovky
IZBIEERT VoA Sendvi¢ovy izolagni panel o celkové tloustce 40 mm ve sloZeni: 4,1 mm pieklizka —
yp 0,05 mm Al-félie — 31,7 mm PUR péna (Zluta) — 0,05 mm Al-félie, 4,1 mm pieklizka
Tésné&nt Vnitini a stfedové: Deventer SP6865 (nebo SP7603) dutinové, vkladané a v rozich
nastfizené, tésnéni pod zasklivaci listou Deventer S6867
Kovén Celoobvodové kovani Siegenia-Aubi, Titan AF, 2x OS zaves,
7 bodovy uzaveér + pojistka, klika
Vysledek:
Nazev ovéfovaného parametru Zkusebni metoda Vysledek
Souginitel prostupu tepla U CSN EN 12 412-2 0,98 W/(m®.K)
Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
poZadovanymi normou:

Vysledek U; vyhovuje CSN 73 0540, &ast 2 na doporugeny souéinitel prostupu tepla:

Ur < Urec20 = 1,3 W/(m? K)
Podklady: Protokol o zkouskach ¢. 239/12, AZL &. 1007.1, CSl a.s. Zlin

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoz specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.

OsvédCuje pouze vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamen4 ani nenahrazuje certifikaci podle zakona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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